CERTIFICATI PROVE GRANULOMETRICHE




Tecnometer s.a.s.

Istituto per la ricerca

e sperimentazione

sui materiali da costruzione

Laboratorio tecnologico

Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)
e successivi rinnovi

Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici
e privati altamente qualificati

Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

C.C.LA.A. 79998 E-mail: Tecnometer @ genesi.it :

Iscrizione Registro Societa

Tribunale Teramo n. 4260 maneter

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244

Fax 0861/588244 C. Fisc. - P. LV.A. 00548830678

REPARTO AGGREGATI Rapporto di prova n. M21T/1518

TERAMO 06/12/01 V.A.n.21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE: SENECO S.a.s.

CANTIERE: Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "'1'")

PROPRIETA’: DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE: N. 1 campione di terra.

PROVA RICHIESTA: Analisi Granulometrica
DATA DELLA PROVA: 19/11/01
VAGLI TRATTENUTO %o TRATTENUTI % TRATTENUTI % PASSANTI
(grammi) (parziali) (cumulativi) (cumulativi)
SetﬂCCiO 0‘5 Hesk hkeck shskkskokok EEE 2 10030
Setaccio 0,25 6,2 1,30 1,30 98,70
Setaccio 0,125 378,3 79,27 80,57 ‘ 19,43
Setaccio 0,075 79,4 16,64 97,21 2,79
Fondo 13,3 2,79 100.0 bl L b
Totale 4_7","2 100,0 EEE ook sk ook ok ok
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IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE
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IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(Dott. Ing. Daniela Ricci)
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Tecnometer s.a.s. Laboratorio tecnologico Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici

Istituto per la ricerca Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84 e privati altamente qualificati

e sperimentazione n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)  Ministero della Ricerca Scientifica

sui materiali da costruzione e successivi rinnovi (G.U. n. 50 del 02-03-1987)

Sede: Zona Industriale C.C.ILA.A. 79998 E-mail: Tecnometer@ genesi.it

64020 S. Atto - Teramo Iscrizione Registro Societa

Tel. 0861/587383-588244 Tribunale Teramo n. 4260 kcnmeter

Fax 0861/588244 ’ C. Fisc. - P. .V.A. 00548830678
REPARTO AGGREGATI Rapporto di prova n. M21T/I519
TERAMO 06/12/01 : V.A.n.21DT19184 del 09/11/2001
COMMITTENTE: SENECO S.a.s.
CANTIERE: Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico

della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno ""2'")

PROPRIETA’: ' DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

PROVA RICHIESTA:
DATA DELLA PROVA: 19/11/01
VAGLI TRATTENUTO % TRATTENUTI % TRATTENUTI % PASSANTI
(grammi) (parziali) (cumulativi) (cumulativi)
SCtaCCiU 0'5 hsktkesk %k derkkckkk ek R 100‘0
Setaccio 0,125 ) 177,0 39,87 39,87 60,13
Setaccio 0,075 1773 39,94 79,82 20,18
Fondo $9.6 20,18 100,0 e
Totale 5 4_43,9 100’0 s e sk sk sk ke sk EE S LTS
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IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(PerChim. Dario Cipollone) (Dott. Ing. Daniela Ricci)
\

—
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Tecnometer s.a.s. Laboratorio tecnologico Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici

Istituto per la ricerca Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84 e privati altamente qualificati
e sperimentazione n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)  Ministero della Ricerca Scientifica

sui materiali da costruzione e successivi rinnovi (G.U. n. 50 del 02-03-1987)

éede: Zona Industriale C.C.ILA.A, 79998 E-mail: Tecnometer @ genesi.it

64020 S. Atto - Teramo Iscrizione Registro Societa -

Tel. 0861/587383-588244 Tribunale Teramo n. 4260

Fax 0861/588244 C. Fisc. - P. .V.A. 00548830678

REPARTO AGGREGATI Rapporto di prova n. M21T/1520

TERAMO 06/12/01 - V.A. n.21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE: i SENECO S.as.

CANTIERE: Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno ''3")

PROPRIETA’: DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE: N. I campione di terra. -

PROVA RICHIESTA: Analisi Granulometrica ol

DATA DELLA PROVA; 19/11/01

VAGLI TRATTENUTO % TRATTENUTI % TRATTENUTI % PASSANTI
(grammi) (parziali) (cumulativi) (cumulativi)
SEEaCCiO 0’5 Hekkok sk sk skok ok ok ook ek ek 100,0
Setaccio 0,125 142,1 24,44 24 44 75,56
Setaccio 0,075 330,8 56,89 81,32 18,68
Fondo 108.6 18,68 ©100,0 HRN AR A
Totale 5815 100,0 ook ok ok sk EEE T 3
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IL. RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Per. gehifh.gDario Cipollone) (Dott. Ing. Daniela Ricci)
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Iscritto albo laboratori di ricerca pubbilici
e privati altamente qualificati

Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

Laboratorio tecnologico

Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)
e successivi rinnovi

Tecnometer s.a.s.

Istituto per la ricerca

e sperimentazione

sui materiali da costruzione
C.C.LA.A. 79998 E-mail: Tecnometer @genesi.it
Iscrizione Registro Societa

Tribunale Teramo n. 4260

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244

Fax 0861/588244 C. Fisc. - P. .V.A. 00548830678

REPARTO AGGREGATI Rapporto di prova n. M21T/1521

TERAMO 06/12/01 V.A. n: 21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE: SENECO S.a.s.

CANTIERE: Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "4'")

PROPRIETA’: DEMANIALE

N. 1 campione di terra.

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

PROVA RICHIESTA: Analisi Granulometrica

DATA DELLA PROVA: 19/11/01
VAGLI TRATTENUTO % TRATTENUTI | % TRATTENUTI % PASSANTI
(grammi) (parziali) (cumulativi) (cumulativi)
SetaCCiO 0‘5 EEE e sk keook Hkkkk 100,0
Setaccio 0,25 13,4 2,50 2,50 . 97.50
Setaccio 0,125 391,0 73,02 75,52 24,48
Setaccio 0,075 99,0 18,49 94,01 5,99
Fondo 32,1 5,99 100,0 sk sk ok
Totaie 535,5 100’0 s ok e s sk sk B

o NUBSSEJ
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IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE
i (Dott. Ing. Daniela Ricci)

Dario Cipollone)

— -



Tecnometer s.a.s.. - Laboratorio-tecnologico L Iscritto-albo laboratori di ricerca pubblici

Istituto per la ricerca Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84 e privati altamente qualificati

e sperimentazione n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)  Ministero della Ricerca Scientifica

sui materiali da costruzione e successivi rinnovi (G.U. n. 50 del 02-03-1987)

Sede: Zona Industriale C.C.I.LA.A. 79998 E-mail: Tecnometer @ genesi.it

64020 S. Atto - Teramo Iscrizione Registro Societa

Tel. 0861/587383-588244 Tribunale Teramo n. 4260

Fax 0861/588244 C. Fisc. - P. .V.A. 00548830678
REPARTO AGGREGATI Rapporto di prova n. M21T/1522
TERAMO 06/12/01 V.A. n. 21DT19184 del 09/11/2001
COMMITTENTE: SENECO S.a.s.
CANTIERE: Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico

della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "'5")

PROPRIETA’: DEMANIALE
DESCRIZIONE DEL MATERIALE: N. 1 campione di terra.
PROVA RICHIESTA; Analisi Granulometrica
DATA DELLA PROVA: 19/11/01
VAGLI TRATTENUTO % TRATTENUTI % TRATTENUTI % PASSANTI
(grammi) (parziali) (cumulativi) (cumulativi)
Setaccio 0,5 sk skok ok sksdeck A sfeckokok 100,0
Setaccio 0,25 - 75,5 12,26 12,26 ) 87,74
Setaccio 0,125 4734 76,90 89,17 10,83
Setaccio 0,075 53,7 8,72 97,89 211
Fondo 13,0 2.1 100,0 FAokkkok ok
TOtEllE. 615,6 100,0 Fe ok ok ok o sk ke ok kesk sk ok ook
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IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE IL DIRETTORE DEL LABORATQRIO
(Pgr. Chim, Dario Cipollone) (Dott. Ing. Daniela Ricci)
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Tecnometers.a.s.
Istituto perla ricerca

e sperimentazione

sui materiali da costruzione

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244

D
SR
Laboratorio, tecnologico

e successivi rinnovi
C.C.LA.A. 79998

Iscrizione Registro Societa
Tribunale Teramo n. 4260

e privati altamente qualificati
(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

E-mail: Tecnometer@ genesi.it

" Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici
“Aut: Min. LL.PP. D:M. 4-08-84

n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)  Ministero della Ricerca Scientifica

Fax 0861/588244 C. Fisc. - P. |.V.A. 00548830678

REPARTO AGGREGATI Rapporto di prova n. M21T/1523

TERAMO 06/12/01 V.A. 0. 21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE: SENECO S.a.s.

CANTIERE: Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "6'")

PROPRIETA’: DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

N. 1 campione di terra.

PROVA RICHIESTA: Analisi Granulometrica
DATA DELLA PROVA: 20/11/01
V;&GLI TRATTENUTO % TRATTENUTI % TRATTENUTI % PASSANTI
(grammi) (parziali) (cumulativi) (cumulativi)
Setaccio 0,5 sk sk —— - 100,0
Setaccio 0,25 18,8 2,28 2,28 97,72
Setaccio 0,125 5115 61,91 64,19 35,81
Setaccio 0,075 220,9 26,74 90,92 9,08
Fondo 75,0 9,08 100,0 Heskon ok deok
Totale 826,2 100,0 ok e ok e ok g ok g skok ok
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IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE

Wum)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(Dott. Ing. Daniela Ricci)
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Tecnometers.a.s
Istituto per la ricerca =
e sperimentazione

sui'materiali da costruzione

e successivi rinnovi

C.C.LA.A. 79998
Iscrizione Registro Societa
Tribunale Teramo n. 4260

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244

. 24937 (art: 20 legge 1086/71

3 laboratori diricerca pubblici
privati altamente qualificati

inistera della Ricerca Scientifica
(G.U: n. 50 del 02-03-1987)

E-mail: Tecnometer@genesi.it

Fax 0861/588244 C. Fisc. - P. L.V.A. 00548830678
REPARTO AGGREGATTI Rapporto di prova n. M21T/1524
TERAMO 06/12/01 V.A.n.21DT19184 del 09/11/2001
- COMMITTENTE: SENECO S.as.

CANTIERE: Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "7') '

PROPRIETA*: DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

Ty a il co i
bl 5 ﬁz:‘;«"‘ﬂjﬁ{t

PROVA RICHIESTA:
DATA DELLA PROVA: 20/11/01 '
VAGLI TRATTENUTO % TRATTENUTI % TRATTENUTI "% PASSANTI
{grammi) (parziali) (cumulativi) (cumulativi)
Setaccio 0’5 ek sk ok ook seskk ok 100,0
Setaccio 0,25 9.5 1,30 1,30 98,70
" Setaccio 0125 464.,4 63,37 64,67 35.33
Setaccio 0,075 207,6 28,33 93,00 7,00
Fondo 51,3 7,00 100,0 Skt
Totalc 732’8 100,0 o e o ok ok sk Hkk ok ck
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IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE
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IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(Dott. Ing. Daniela Ricci)
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" “Istituto per la ricerca

Tecnometer s.a.s.
Aut. Min. LL PP. D.M. 4-06-84
e sperimentazione -

sui materiali da costruzione e successivi rinnovi
C.C.LA.A. 79998
Iscrizione Registro Societa
Tribunale Teramo n. 4260

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244

n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)

Iscritto albo

ratori di ﬁcema pubﬁlici

e privati altamente qualificati

Ministero della Ricerca Scientifica

(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

E-mail: Tecnometer@ genesi.it

Fax 0861/588244 C. Fisc. - P. I.V.A. 00548830678

REPARTO AGGREGATI Rapporto di prova n. M21T/1525

TERAMO 06/12/01 V.A.n.21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE: SENECO S.as.

CANTIERE: Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "8')

PROPRIETA": DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

QRATTRUY
SER IR

‘s

PROVA RICHIESTA: Analisi Granulometrica ’\
DATA DELLA PROVA: 20/11/01 o
VAGLI TRATTENUTO % TRATTENUTI % TRATTENUTI % PASSANTI
(grammi) (parziali) {cumulativi) (cumulativi)
Setaccio 8 sk sk o ok sk ok EE e sk ofe ke ke sk ok 10070
Setaccio 4 1.8 0,20 0,2 99,8
Setaccio 2 1,8 0,20 0,39 99,61
Setaccio - 1 0,8 0,09 0,48 99,52
Setaccio 0.5 24,9 2,70 3,18 96,82
Setaccio 0,25 204,0 22,15 25,33 74,67
Setaccio 0,125 615,3 66,31 92,14 7,86
Setaccio 0,075 56,9 6,18 98,32 1,68
Fondo 15,5 1,68 100,0 EAAR AR
Totale 921,0 100,0 ok ook sksk ok oF ok ok sk ok
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IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE
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IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(Dott. Ing. Daniela Ricci)
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Tecnometer s.a.s.

Istituto per la ricerca

e sperimentazione

sui materiali da costruzione

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244

n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)

e successivi rinnovi

C.C.LA.A. 79998
Iscrizione Registro Societa
Tribunale Teramo n. 4260

. cerca pubblici
e privati‘altamente qualificati
Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U: n. 50 del 02-03-1987)

E-mail: Tecnometer@genesi.it

Fax 0861/588244 C. Fisc. - P. I.V.A. 00548830678
REPARTO AGGREGATI Rapporto di prova n. M21T/1526
TERAMO 06/12/01 V.A.n.21DT19184 del 09/11/2001
COMMITTENTE: SENECO S.a.s.
CANTIERE: Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "9')
PROPRIETA: DEMANIALE > I
5 ,.%iB!)ik‘ATBF’i
SEN :
- - 7 a :, &'c -"9 ? ;“
- DESCRIZIONE DEL MATERIALE: N. 1 campione di tera. /55730705758 e\ :
PROVA RICHIESTA: Analisi Granulometrica
DATA DELLA PROVA: 20/11/01 =T
VAGLI TRATTENUTO % TRATTENUTI % TRATTENUTI % PASSANTI
' (grammi) (parziali) (cumulativi) (cumulativi)
Seta‘é'cio 1 stk skokok sedeskokkkok EREEE S 10010
Setaccio 0,5 2,8 0,35 0,35 99,65
Setaccio 0,25 28,6 3,57 3,92 96,08
Setaccio 0,125 583.7 72,84 76,75 23,25
Setaccio 0,075 97,6 12,18 38.93 11,07
Fondo 88,7 11,07 100,0 ki
Totale 801,4 100,0 ket i
- : ——— - e
S \ — = i
Simazeial ; o — f P
o / :
I ot / '
[ - 7_ SNOPRN N O NE Bs F CR S e IL i i i
...... —_— i 1 i
i = !
e 1 i
= / ]
B (SR ) R A . IO 1 '__"";/f = PR = ._4 u g
e T I, ot S S N o 0, A g ) R S I RN I N L 1
ea—— —— / e g s - 50 2
: / R
i
1 40
I
‘l
i 30
‘
=z - 20
g 10
0
0075 0,125 0,25 05 1

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(Dott. Ing. Daniela Ricci)

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE
(P im. Dario Cipollone)
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Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione

Sritto: ratori di ricerca pubblici
@ privatl altamente qualificati
Ministero della Ricerca Scientifica

n: 24937 (art: 20 legge 1086/71)

sui materiali da costruzione

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244
Fax 0861/588244

@ successivi rinnavi

C.C.LA.A. 79998
Iscrizione Registro Societa
Tribunale Teramo n. 4260

C. Fisc. - P. L.V.A. 00548830678

- (G.U:n. 50 del 02-03-1987)

E-ﬁail: Tecnometer@

genesi.it

REPARTO AGGREGATI Rapporto di prova n. M21T/1527
TERAMO 06/12/01 V.A.n.21DT19184 del 09/11/2001
COMMITTENTE: SENECO S.a.s.
CANTIERE: Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
. portuale (Campione contrassegno "10'")
PROPRIETA’: DEMANIALE
DESCRIZIONE DEL MATERIALE: N. 1 campione di terra.
PROVA RICHIESTA: Analisi Granulometrica
DATA DELLA PROVA: 20/11/01
VAGLI TRATTENUTO % TRATTENUTI % TRATTENUTI % PASSANTI
. (grammi) (parziali) (cumulativi) (cumulativi)
Setaccio 0,5 Aok ok EEE S Hkkskk 100‘0
Setaccio 0,25 29.1 2,93 2,93 97,07
Setaccio 0,125 853,9 35,93 88,86 11,14
Setaccio 0.075 80,1 8,06 96,92 3,08
Fondo 30,6 3,08 100,0 BEESEES
Tota_le 993,7 100,0 she o sfe e sfe sfe e S ke ke sk sk ok
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IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(Dott. Ing. Daniela Ricci)

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE
Dario Cipollone)
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Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione
sui materiali da costruzione

- Laboratorio. tecnologicos
Aut. Min. LL.PP. D.M. 4

@ successivi rinnovi
C.C.LA.A. 79998

Iscrizione Registro Societa
Tribunale Teramo n. 4260

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244
Fax 0861/588244

6-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71) .

C. Fisc. - P. |.V.A. 00548830678

scritto albo laboratori di ricerca pubblici
e privati aitzinente qualificati

Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U.n. 50 del 02-03-1987)

E-mail: Tecnometer @genesi.it

Rapporto di i)rova n. M21T/1528

REPARTO AGGREGATI

TERAMO 06/12/01 V.A.n. 21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE: SENECO S.a.s.

CANTIERE: Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "11")

PROPRIETA’: DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

PROVA RICHIESTA:

N. 1 campione di terra.

Analisi Granulometrica

DATA DELLA PROVA: 21/11/01
VAGLI TRATTENUTO % TRATTENUTI % TRATTENUTI % PASSANTI
(grammi) (parziali) (cumulativi) (cumulativi)
Cri\«'e]lo ]_OO EE X2 sk sk e sk sk dekkokkk 10010
Crivello 71 563,6 75,59 75,59 24,41
Crivello 40 182,0 24,41 100,0 HAER ek k
TOta.lB 745,6 100’0 soofe sk okeok sk ok ok sk ok ok
O SR 155 e s SR ot T

!

95 IUBSSEJ

NOTA.: Il campione & composto da 2 elementi lapidei.

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE

(Pgr. Chim. Dario Cipollone)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(Dott. Ing. Daniela Ricci)

Y i



Tecnometer s.a.s. ' '+ Laboratorio tecnologico * : Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici
Istituto per la ricerca Aut. Min. LL.PP. D.M..4-06-84 " e privati altamente qualificati

- @ sperimentazione * n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)  Ministero della Ricerca Scientifica
~ sui materiali da costruzione e successivi rinnovi . (G.U. n. 50 del 02-03-1987)
Sede: Zona Industriale C.C.LA.A. 79998 E-mail: Tecnometer@genesi.it
64020 S. Atto - Teramo Iscrizione Registro Societa
Tel. 0861/587383-588244 Tribunale Teramo n. 4260
Fax 0861/588244 C. Fisc. - P. I.V.A. 00548830678
REPARTO AGGREGATI | Rapporto di prova n. M21T/1529
TERAMO 06/12/01 V.A.n.21DT19184 del 09/11/2001
COMMITTENTE: SENECO S.a.s.
CANTIERE:  Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico

della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "12")

PROPRIETA’: ~ DEMANIALE
DESCRIZIONE DEL MATERIALE: N. 1 campione di terra. L -
3%@ ':.‘.rn;;”@“r?#'r' ‘-"
PROVA RICHIESTA: Analisi Granulometrica A G
%i PR AT :'S'/ = :
DATA DELLA PROVA: : 21/11/01 R ‘ N
VAGLI TRATTENUTO % TRATTENUTI % TRATTENUTI % PASSANTI
(grammi) (parziali) - (cumulativi) (cumulativi)
Setaccio 1 e sk stk ok e 3k e o ok R e 3k s e shesdeok 100’0
Setaccio 0,5 5.1 " 0,91 0,91 99,09
Setaccio 0,25 122 2,18 3,10 96,90.
Setaccio 0,125 355,9 63,72 66,82 33,18
Setaccio 0,075 143,0 25,60 92,43 757
Fondo 42,3 ) T.57 100,0 BoElskok ek
Totale 558,5 100,0 ek ootk sk kst e sk ok ke
- 100
90
= 80
- 70
60
B
50 E
"R
40
ra 30
[I
7 20
ri
" 10
0
0,075 0,125 0,25 0,5 1
IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
ign. Dario Cipollone) (Dott. Ing. Daniela Ricci)

‘-—-— "



Tecnometer s.a.
Istituto per la ricerca.
“* e sperimentazione
sui materiali da costruzione

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244

2 ; A
Laboratorio:tecnologico -

e successivi rinnovi

C.C.LA.A. 79998
Iscrizione Registro Societa
Tribunale Teramo n. 4260

* Aut: Min: LL.PP: D.M. 4-06-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)

&5

- Iscritto alba laboratori di ricerca pubblici

@ privati altamente qualificati

Ministero della Rice
(G.U. n. 50 del 02-0

E-mail: Tecnometer

rca Scientifica
3-1987)

@genesi.it

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE
(Pe; ifh. Dario Cipollone)

Fax 0861/588244 C. Fisc. - P. .V.A. 00548830678
REPARTO AGGREGATTI Rapporto di prova n. M21T/I530
TERAMO 06/12/01 V.A.n. 21DT19184 del 09/11/2001
COMMITTENTE: SENECO S.a.s.
CANTIERE: Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "13")
PROPRIETA’: DEMANIALE
‘ DESCRIZIONE DEL MATERIALE: N. 1 campione di terra. ‘@gﬁfgcgaﬁ : .
R
PROVA RICHIESTA: Analisi Granulometrica {5 ThsiIRHY
DATA DELLA PROVA: 21/11/01 :
VAGLI TRATTENUTO % TRATTENUTI % TRATTENUTI % PASSANTI
(grammi) (parziali) (cumulativi) (cumulativi)
Setaccio 1 ek sk okoskok Aok sk kok ek ook s sk ok 100’0
Setaccio 0,5 4,0 0,52 0,52 99,48
Setaccio 0,25 266,4 34,79 35,31 64,69
Setaccio 0,125 490,8 64,10 99,41 0,59
Setaccio 0,075 3,2 0,42 99,83 0,17
Fondo 1.3 0,17 100,0 i
Totale 765.7 100,0 Nt b
— e ) ] | i e I f_t T oo 100
f — } ‘[ I f g s ) e —
b J e e S st e s B e s L 90
e = 7 ———— !
e ST e '?";;f?f:','**‘;" e e
== — i } 70
: i ¥ T
: D el S e [ —— - —1-1 80 3]"?
F ! 1. 7]
- i ! ,f" = i Ha B
- / j 8
/ ‘ 40
]
ya
7 - 30
I
’l
a 20
I
’I
I 10
f
% 0
0075 - 0,125 025 05 1

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(Dott. Ing. Daniela Ricci)

e



‘Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione

sui materiali da costruzione

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244

Laboratorio tecnologico:

Aut. Min. LL.PP: D.M. 4-06-84. -
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)  Ministero della Ricerca Scientifica

e successivi rinnavi

C.C.LLA.A. 79998
Iscrizione Registro Sacieta
Tribunale Teramo n. 4260

“Iscritto albo laboratori'di ricerca pubblici
* @ privati altamente qualificati

(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

E-mail: Tecnometer @ genesi.it

Fax 0861/588244 C. Fisc. - P. .V.A. 00548830678

REPARTO AGGREGATI Rapporto di prova n. M21T/1531

TERAMO 06/12/01 V.A.n.21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE: SENECO S.a.s.

CANTIERE: Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico,
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore -
portuale (Campione contrassegno "'14") '

PROPRIETA’: DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE: N. 1 campione di terra. {33 7 BAR L n Y,

PROVA RICHIESTA.: Analisi Granulometrica §m%7 Faeutsions o (5

DATA DELLA PROVA: 21/11/01 i

VAGLI TRATTENUTO % TRATTENUTI % TRATTENUTI % PASSANTI
{grammi) (parziali) (cumulativi) (cumulativi)
SCt&CCiO 0‘5 ek s ok ok sesfeskokok EE L] 100,0
Setaccio 0,25 81,9 12,27 12,27 87,73
Setaccio 0,125 570,2 85,45 9712 2,28
Setaccio 0,075 12,5 1,87 99,60 0,40
Fondo 27 0,40 100,0 RN ek
Totale 667‘3 100,0 ek ko sk ko EEE TS
S ——— 1 e e R o o A A 5 Bl WA S R
I | i j ‘ i E —T I
: 3 =
T e NSt Lk W R N, S T TSP O el I 7 = | I
B s e Sl B / - ;
= i | i | = '
s - 1 | If
! |
— — : : : — 160 ¢
R | RS KRV EXSO NS 12 7 o g
/ s
’ —150. £
=
/ 40
I
ll
£ 30
7
!.f
i 20
]
II
f,u" 10
r = t 0
0,075 0,125 0,25 0,5

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE
im. Dario Cipollone)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(Dott. Ing. Daniela Ricei)

I



Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione

sui materiali da costruzione

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244

= Laboratorio. tecnologico
Aut. Min. LL.PP: DiM: 4-06-84'
n. 24937 (art. 20 legge-1086/71)

e successivi rinnovi

C.C.LA.A. 79998
Iscrizione Registro Societa
Tribunale Teramo n. 4260

scritto albo laboratori di ricerca pubblici
privati altamente qualificati
Ministerc della Ricerca Scientifica

(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

E-mail: Tecnometer@genesi.it

Fax 0861/588244 C. Fisc. - P. I.V.A. 00548830678
REPARTO AGGREGATI Rapporto di prova n. M21T/1532
TERAMO 06/12/01 V.A.n.21DT19184 del 09/11/2001
- COMMITTENTE: SENECO S.a.s.

CANTIERE: Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "15")

PROPRIETA’: DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE: N. 1 campione di terra.

PROVA RICHIESTA: Analisi Granulometrica =
DATA DELLA PROVA: 21/11/01
v A(;TLI TRATTENUTO % TRATTENUTI % TRATTENUTI % PASSANTI
(grammi) (parziali) (cumulativi) (cumulativi)
Setaccio 0’5 Hok kK K sk kK EX Y 100,0
Setaccio 0,25 325.0 136,66 36,66 63,34
Setaccio 0,125 557,0 62,83 99,49 0,51
Setaccio 0,075 3,6 0,41 99,90 0,10
Fondo 0,9 " 0,10 100,0 Aok ke ok ok
Totale 886’5 100‘0 ek koK ok ok ok sk sk ckookok ok
- . . , ——-—— 100
i e ! = = o
[ ~ F—+ 90
b | S|
e — S e S b S £
e T ] —+~ 80
— :
~ -+ 70
1 P 1
— 1
_— E il T el o ]_ F 60 ;U
e e 71— 2z i g
g 7 T ——ris0 B
ra =
7 40
7
II
7 ‘ 30
s
{I
£ 20
T
v
- 10
Il
® " — 0
0,075 0,125 0,25 05 :

IL. RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE
i. Dario Cipollone)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(Dott. Ing. Daniela Ricci)
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Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca.
e sperimentazione

sui materiali da costruzione

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244

Laboratorio-tecnologico:
“Aut. Min. CLL.PP. D.M. 4-06-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)

@ successivi rinnovi

C.C.LA.A. 79998
Iscrizione Registro Societa
Tribunale Teramo n. 4260

Iscritto-albo Iaboraibrr di ricerca pubblici
e privati altamente qualificati
Ministero della Ricerca Scientifica

(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

E-mail: Tecnometer@ genesi.it

Fax 0861/588244 C. Fisc. - P. LV.A. 00548830678

REPARTO AGGREGATI Rapporto di prova n. M21T/153;5

TERAMO 06/12/01 V.A.n. 21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE: SENECO S.a.s.

CANTIERE: Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno ""16")

DEMANIALE

PROPRIETA’:

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

PROVA RICHIESTA:

N. 1 campione di terra.

Analisi Granulometrica
DATA DELLA PROVA: 22/11/01
VAGLI TRATTENUTO - % TRATTENUTI %o TRATTENUTI % PASSANTI
(grammi) (parziali) (cumulativi) (cumulativi)

SEtElCCiO 0,5 sk ok deokekok sk *okokokok 10010
Setaccio 0,25 27,0 4,36 4,36 95,64
Setaccio 0,125 567,3 91,62 95,98 4,02
Setaccio 0,075 20,8 3,36 99,34 0,66

Fondo 4.1 0,66 100,0 i

Totale 619,2 100’0 e st e sk ke ok ok oA ok ook sk ok sk

]
7§ )
F i SR 2
; / e @
= i .'I i ] 7]
7 s B
i N
- 40
s
f:
ff
i 30
I
I
I
f 20
I
¥ i
,I
1 10
Fé
L= 0
0,075 0,125 0,25 0,5

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE

Dario Cipollone)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(Dott. Ing. Daniela Ricci)

o




Tecnometers.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione

sui-materiali da costruzione

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo

" Tel. 0861/587383-588244

Laboratono tacnologlco R
Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84

n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)

‘@ successivi rinnovi

C.C.LA.A. 79998
Iscrizione Registro Societa
Tribunale Teramo n. 4260

Iscritto albo laboratori di ricerca: pubblici

e privati altamente qualificati -
Ministero della Ricerca Scientifica

. (G.U. n. 50 del 02-03-1987)

E-mail: Tecnometer@ genesi.it

Fax 0861/588244 C. Fisc. - P. |.V.A. 00548830678

REPARTO AGGREGATI Rapporto di prova n. M21T/1534

TERAMO 06/12/01 V.A.n.21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE: SENECO S.a.s.

CANTIERE: Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "'17")

PROPRIETA’: DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

N. 1 campione di terra.

PROVA RICHIESTA: Analisi Granulometrica
DATA DELLA PROVA: 22/11/01
VAGLI TRATTENUTO % TRATTENUTI % TRATTENUTI % PASSANTI
' (grammi) (parziali) (cumulativi) (cumulativi)
Sctaccio 0,5 Jlf**** sk e EEE 30 100’O
Setaccio 0,25 149,5 16,80 16,30 83,20
Setaccio 0,125 7249 81,44 " 98,24 1,76
Setaccio 0,075 14,8 1,66 99,90 0,10
Fondo 0,9 0,10 . 100,0 IR
Totale N 89031 100,0 sheske e s s ke sk EL S Y
I 7 e i — 8- —-—= 100
! 1 r : W i :
= = i : =
! .:' - I
- T IL = 1180
¥
’I
= + t 70
I I}
: = a 1
e — — = J : 180 9
ke H L S 1 SN SO I SN N T 7
e 1 N Ji R @
i 7 j lso 8
+ 40
I
lf
7 30
7/
I’
7 20
Fi
Il
s 10
Il
@ = Q
0,075 0,125 0,25 0,5

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE

(Pgr. Chi

. Dario Cipollone)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(Dott. Ing. Daniela Ricci)
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Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca

e sperimentazione

sui materiali da costruzione

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244

Iscritto albo laboratori di ricerca pubbilici
e privati altamente qualificati
Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

Laboratorio- tecnologico:
Aut. Min. LL.PP: D.M. 4-06-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)
@ successivi rinnovi

C.C.LA.A. 79998 E-mail: Tecnometer@genesi.it
Iscrizione Registro Societa

Tribunale Teramo n. 4260

Fax 0861/588244 C. Fisc. - P. 1.V.A. 00548830678 =
REPARTO AGGREGATT Rapporto di prova n. M21T/1535
TERAMO 06/12/01 VA 21DT19184 del 09/11/2001
COMMITTENTE: SENECO S.a.s.

CANTIERE: Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno ''18")

PROPRIETA’: DEMANIALE ﬁ

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

N. 1 campione di terra.

Analisi Granulometrica

PROVA RICHIESTA:
DATA DELLA PROVA.:. 22/11/01
VAGLI TRATTENUTO % TRATTENUTI % TRATTENUTI % PASSANTI
(grammi) (parziali) (cumulativi) (cumulativi)
Setaccio 0,5 e sk ek ok ook ok ok ek oksk ok 100,0
Setaccio 0,25 34,9 4,67 4,67 95,33
Setaccio 0,125 685,8 91,81 96,48 3,52
Setaccio 0,075 22,6 3,03 99,50 0,50
Fondo 3.7 0,50 100,0 EEMREEN
Totale 747,0 100’0 3 e ke ok skok EE LT
et ‘ =it ;
¢ :
= i
: g
- 8
| T —_——— ‘::éi
;é
= 0
0,075 0,125 0,25 0,5

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(Dott. Ing. Daniela Ricci)

— .



Iscritto aibo labaratori di ricerca pubblici
' @ privati altamente qualificati
Ministero-della Ricerca Scientifica
(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

boratonogt’ecnologaco :
Aut.Min. LL.PP. D.M. 4-06-84
. Nn. 24937 (art. 20 legge 1086/71)
' e successivi rinnovi

“lIstituto perla ricerca
e sperimentazione
- sui materiali da costruzione

C.C.LA.A. 79998 E-mail: Tecnometer@genesi.it

Iscrizione Registro Societa
Tribunale Teramo n. 4260

Sede: Zona Industriale
© 64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244

Fax 0861/588244 C. Fisc. - P. .V.A. 00548830678
REPARTO AGGREGATI Rapporto di prova n. M21T/1536
'7 TERAMO 06/12/01 V.A n.21DT19184 del 09/11/2001
COMMITTENTE: SENECO S.a.s.
_ CANTIERE: Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
. ' della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
: portuale (Campione contrassegno ''19")
PROPRIETA’: DEMANIALE iGoRatoRt|

DESCRIZIONE DEL MATERIALE: N. 1 campione di terra.

. PROVA RICHIESTA: Analisi Granulometrica
DATA DELLA PROVA: 22/11/01 o
VAGLI TRATTENUTO % TRATTENUTI % TRATTENUTI % PASSANTI
(grammi) (parziali) (cumulativi) (cumulativi)
Setaccio 0.5 Aesfeskek ok ook ok ok dokskokk 100,0
Setaccio 0,25 145,2 17,58 17,58 82,42
Setaccio 0,125 668,38 80,99 98,57 1,43
Setaccio 0,075 11,0 1,33 99,90 0,10
Fondo 0,8 0,10 100,0 Rtk ok
TOtaIe 325’8 100’0 Sk 3 o o ke sk ok e o ofe o 3k e ok
S i i T T e B cizs Bl 3 100
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IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE
- (Dott. Ing. Daniela Ricci)

er.[C Dario Cipollone)
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Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici
e privati altamente qualificati

Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U. . 50.del 02-03-1987)

Aut: Min. LL.PP. D.M. 4-06:84 -
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)
e successivi rinnovi

Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione
sui materiali da costruzione

C.C.LLA.A. 79998 E-mail: Tecnometer@genesi.it

Iscrizione Registro Societa
Tribunale Teramo n. 4260

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244

Fax 0861/588244 C. Fisc. - P. LV.A. 00548830678
REPARTO AGGREGATI Rapporto di prova n. M21T/1537
TERAMO 06/12/01 V.A.n.21DT19184 del 09/11/2001
COMMITTENTE: SENECO S.a.s.

- CANTIERE: Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "20')
PROPRIETA': . DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

PROVA RICHIESTA:
DATA DELLA PROVA: 22/11/01
VAGLI TRATTENUTO % TRATTENUTI % TRATTENUTI % PASSANTI
(grammi) (parziali) (cumulativi) (cumulativi)
Setaccio 015 ek sk kok Hskokosksk ek 100,0
Setaccio 0,25 72,2 9,09 9,09 90,91
Setaccio 0,125 695,6 87,62 96,71 3,29
Setaccio 0,075 22,0 2,77 99,48 0,52
Fondo 4.1 0,52 100,0 seof kekofok ok
Totaie 793,9 100,0 sk ke ok ok ke ok EEE TS
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IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE
(Dott. Ing. Daniela Ricci)

(Pgy. Chim. Dario Cipollone)
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Tecnometers.a.s. Labofétono tecnologico -
Istituto per la ricerca Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84 "

Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici

‘eprivati altamente qualificati
e sperimentazione n. 24937 (art. 20 legge 1086/71) Ministero della.Ricerca Scientifica
sui materiali da costruzione @ successivi rinnovi (G.U. n. 50 del 02-03-1987)
Sede: Zona Industriale C.C.LA.A. 79998 'E-mail: Tecnometer@genesi.it
64020 S. Atto - Teramo Iscrizione Registro Societa
Tel. 0861/587383-588244 Tribunale Teramo n. 4260
Fax 0861/588244 C. Fisc. - P. .V.A. 00548830678
REPARTO AGGREGATI Rapporto di prova n. M21T/I538
TERAMO 06/12/01 V.A.n.21DT19184 del 09/11/2001
COMMITTENTE: SENECO S.a.s.
CANTIERE: Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico

della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "21"

PROPRIETA: ' DEMANIALE

o~ e\
5/ LomomaToRs NI
DESCRIZIONE DEL MATERIALE: N. 1 campione di terra.  .{= ¢ TECROLIBID |
124 Teenemeltar
. PROVA RICHIESTA: Analisi Granulometrica %z N — )
. S, e
DATA DELLA PROVA: 23/11/01

TRATTENUTO % TRATTENUTI % TRATTENUTI % PASSANTI
VAGLL (grammi) ' (parziali) (cumulativi) (cumulativi)
Cnvello 40 EEE T S ko keock ek sk ek okook ok 100,0
Setaccio 31,5 66,4 3,38 3,38 96,62
Setaccio 25,4 109,8 5,59 8,98 91,02
Setaccio 16 6,1 031 " 9,29 90,71
Setaccio 12,7 37.5 1,91 11,20 88,80
Setaccio 8 35,1 1,79 12,99 87,01
Setaccio 4 138,0 © 7,03 20,02 79,98
Setaccio 2 "168,0 8,56 28,58 71,42
Setaccio 1 . 178,1 9,08 37,66 62,34
Setaccio 0,5 194,7 9,92 47,58 49,46
Setaccio 0,25 479,1 24,41 71,99 35,56
Setaccio 0,125 5342 27,22 99,21 0,74
Setaccio 0,075 | - 13,5 0,69 99,90 0,05
Fondo 2,0 0,10 . 100,0 i
Totale 1962,5 100,0 ook d hullo bl
: ; = ; T g |0
== 5 = = : ——— __TL: =g
e : —— 1 == —= ==t R g
—— o e LR e ; — et e Eos e e e i e 70
o e e 5 |
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0075 0,125 025 0,5 1 2 4 8 12,716 25431,540

NOTA: 1l materiale trattenuto al setaccio 31,5 & costituito da un solo campione lapideo; al setaccio 25,4 da due campioni
lapidei; al setaccio 16 da un campione lapideo.

II. RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
ifn. Dario Cipollone) (Dott. Ing. Daniela Ricci)
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REPARTO AGGREGATI Rapporto di prova n. M21T/1539

TERAMO 06/12/01 V.A.n. 21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE: SENECO S.as.

CANTIERE: Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "'22')

PROPRIETA’: DEMANIALE ——

{5
z fQ
DESCRIZIONE DEL MATERIALE: N. 1 campione di terra. =
=
-l
PROVA RICHIESTA: Analisi Granulometrica ) ‘;",3
%
5
7
DATA DELLA PROVA: 23/11/01 &
VAGLI TRATTENUTO % TRATTENUTI % TRATTENUTI % PASSANTI
. (grammi) (parziali) (cumulativi) (cumulativi)
Cﬁveﬂo 40 ke sk ok sk ok sk eseskok ok ok EEE T 10{),0
Setaccio 215 172,9 10,76 10,76 89,24
-Setaccio 254 76,0 4,73 15,50 84,50
Setaccio 19,1 273.4 17,02 32,52 67,48
Setaccio 16 278.6 17,34 49,86 50,14
Setaccio 12,7 417,0 25,96 75,82 7 24,18
Setaccio 8 337,1 20,99 96,81 3,19
Setaccio 4 51,3 3,19 100,0 okak ko o
Totalc 1606’3 100‘0 o 34 o o ok ok ook ok
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@ : 0
4 8 127 16 19,1 254 31,5 40

NOTA: Il materiale trattenuto al setaccio 31,5 & costituito da 3 campioni lapidei; al setaccio 25,4 da due campioni lapidei.

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(Dott. Ing. Daniela Ricci)
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COMMITTENTE:

CANTIERE:

PROPRIETA’:

DESCRIZIONE DEL MATERIALE;:

PROVA RICHIESTA:

SENECO S.a.s.

Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno '"23")

(i ecRATORI
!
=

DEMANIALE

N. 1 campione di terra.

Analisi Granulometrica

DATA DELLA PROVA: 23/11/01
G #
o Doz
- L ———
VAGLI TRATTENUTO % TRATTENUTI % TRATTENUTI % PASSANTI
' (grammi) (parziali) (cumulativi) " (cumulativi)
SCtaCCIO 8 Seskeskdkeskosksk sk ok ook sk e feokokok 100’0
Setaccio 4 9,0 0,93 0,93 99,1
Setaccio 2 16,3 1,68 2,60 97,40
Setaccio 1 21.8 2,24 4,84 95,16
Setaccio 0,5 11,3 1,16 6,01 93,99
Setaccio 0,25 134,2 13,80 19,81 80,19
Setaccio 0,125 763,1 78,70 98,51 1,49
Setaccio 0,075 13,6 1,40 99,91 0,09
Fondo 0,9 0,09 100,0 bkt
Totale 972‘2 100‘0 EEEE T ek ek ok
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COMMITTENTE:
CANTIERE:

PROPRIETA’:

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

SENECO S.ass.

Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "24")

DEMANIALE
N. 1 campione di terra.

Analisi Granulometrica

PROVA RICHIESTA:
DATA DELLA PROVA; 23/11/01 ? ‘.,-r'“\.:‘----»,,,a,x‘_lf‘ ’
" o SO LS
e
VAGLI TRATTENUTO % TRATTENUTI % TRATTENUTI % PASSANTI
(grammi) (parziali) (cumulativi) (cumulativi)
'Sf:taccio ] s ook ok ok ok ok KR R Kk EEEFEE S 100,0
Setaccio 4 2,0 0,25 0,25 99.8
Setaccio 2 4.8 0,59 0,84 99,16
Setaccio 2,6 0,32 1,16 98,84
Setaccio 0,5 2.2 0,27 1,44 98,56
Setaccio 0,25 73,0 9,04 10,48 89,52
Setaccio 0,125 689,8 35,47 95,95 4,05
Setaccio 0,075 20,5 3,28 99,23 0,77
Fondo 6,2 .77 100,0 itk Kook ok
Totale 807,1 100,0 Sesleskeesiekck sk esksk skok ok
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